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摘 要：为了弄清 ３１８国道野三关某段公路路基下溶洞的分布情况，采用地质雷达圈定了溶洞的分布范围。 经过
对溶洞扰动区的稳定性分析，选择注浆法对其加固处理，在溶洞加固之后进行了复测，效果显著。
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0　引言
３１８国道湖北宜昌至恩施段公路路基大都是山

体岩石或者土层经夯实后直接作为路基。 路基病害
的产生主要因为可溶性岩的发育或者路基的土层发

生了扰动。 可溶性岩层是在水的化学和物理溶蚀作
用下，产生沟槽、裂隙、空洞以及陷穴现象。 岩溶发
育是可溶性岩在 ＣＯ２ 和流动水的作用下进行的。
路基岩溶发育区的洞与其岩及围岩与其上覆地层之

间往往具有明显的物性差异。 路基下溶洞的检测方
法有地质雷达检测法、高密度电阻率法、自然电位
法、视电阻率法、瞬变电磁法、电磁波层析成像法、瑞
利面波法等。 相比较而言，地质雷达方法具有轻便
快捷、高效、可视性强、探测精度高等特点，它是一种
采用中心频率在 １０ ～２５００ ＭＨｚ范围的高频电磁波
来探测地下或建筑物内结构与特征的电磁探测技

术。 本工程我们采用地质雷达进行路基下溶洞检
测，可清晰的查明该段路基塌陷的范围、确定其边界。
国内外大量的观测资料分析结果表明，当地下

溶洞的范围较小而深度较大时，溶洞的上覆岩体
（土体）的移动可能不波及地表。 而当溶洞的范围
较大而深度较小时，其上覆岩体的移动就会波及到

地表，并引起地表下沉，下沉所涉及的整个范围称之
为下沉漏斗（或者称为下沉盆地）。 塌陷区的存在，
会对交通运输造成巨大的潜在威胁。 路基下的岩溶
及土洞的整治一般需要进行注浆加固处理。 注浆技
术作为一种地基处理的方法已经为较成熟的技术方

法，它有施工方便、经济合理、工期较短、对周边环境
影响小等特点，其广泛应用于各种工民建、水利水电
工程等岩溶地区的地基加固、地基补强处理中。

1　实地地质雷达测量及雷达图象解释
根据 ３１８国道湖北恩施野三关段某处现场条件

与环境选择合理的天线频率与最佳时窗，进行了合
理布线。 路基下溶洞埋置较浅时，时窗设置不宜过
大，以有效突出异常体反射信号。 目标体规模较小
时，探测天线的移动速度不能太快，否则在雷达剖面
上很难出现异常体所表现的双曲线特征。
现场检测采用加拿大 Ｓｅｎｓｏｒ ＆ Ｓｏｆｔｗａｒｅ 公司制

造的 Ｐｕｌｓｅ ＥＫＫＯ Ⅳ型地质雷达系统。 使用中心频
率为 １００ ＭＨｚ的天线进行探测；数据采集过程中采
样时间窗为 ３００ ｎｓ；测点距为 ０．２ ｍ；采用垂直叠加
次数为 ６４次／道。
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在潜在的路基塌陷区路段垂直公路自西向东布

置了 ５条检测剖面，分别编号为 １、２、３、４、５ 号，各剖
面长度均约为 ２５ ｍ，５条测线间的距离均为 ５ ｍ，公
路北侧为地质雷达剖面的起始点。 图 １为地质雷达
测线布置及地质异常分布平面图，图中还标出了钻
孔的布设位置。 在检测过程中，发射与接收天线保
持平行放置。 根据路基的成分组成取路基中电磁波
的平均传播速度为 ０．１２ ｍ／ｎｓ，其中上覆地层中雷
达波的平均传播速度略低于基底的平均电磁波传播

速度。 图 ２给出了 ３号测线的地质雷达检测剖面。

图 １　地质雷达测线布置及地质异常分布平面图

图 ２　３ 号测线地质雷达检测剖面图

图 ２ 为塌陷现场探测比较典型的雷达剖面图。
地质雷达剖面上在 ０．８ ～９．０ ｍ的水平位置上，该雷
达记录清晰反映出一漏斗样式的土体扰动区域或者

岩溶溶蚀松动区域，图 ２ 中勾画出扰动（或者松动）
区域的轮廓图。 根据该区地质情况分析，该处地下
基岩为石灰岩（可溶性岩），地质雷达记录所反映的
应为基岩面上发育的溶蚀槽；雷达记录显示该溶蚀
槽主体宽度在 ２．４ ～７．０ ｍ，该溶蚀槽内土体或者碎
石组成的路基发生了严重的扰动，其扰动的最大深
度约为 １５ ｍ。 未发生溶蚀的路基基岩在雷达剖面
上显示雷达波比较平稳，未发生明显的雷达波的强
发射，这一点从图 ２漏斗区域的两侧即可看出。

2　溶洞的稳定性分析与加固处理方法选择
由于湖北西部多雨水，很容易造成岩溶发育及

地表塌陷，上面由地质雷达探测出的岩溶发育的岩
体松动或者土体的扰动很具有代表性。 再者，由于
大多数岩体都含有各类地质弱面，将岩体切割成一
系列弱联接的嵌合体或各式各样的组合体，这种岩
块体在围岩应力与自重及车辆振动共同作用下，溶
岩破碎带顶板的块体可能发生移动，导致满足力学
失稳和几何条件的块体先行垮落，并将这种过程传
递给相邻的岩块体，随之垮落相继发生，顶板岩块的
移动逐渐发展，破裂区逐渐扩大。
溶岩破碎区经过稳定后，即使暂时稳定，但由于

自然条件的变化，还可能继续发展。 为了确保路基
的长期稳定，通常采用如下 ３ 种方法对溶洞或者土
洞进行处理。

（１）开挖处理。 该方法是根据场地的实际情
况，将查明的溶洞直接凿开，再用碎石或混凝土回
填，有地下水通过时则要保证其畅通。

（２）注浆处理。 当开挖条件不具备时可采用注
浆处理，注浆时要密切注意是否有跑浆现象，有则可
以通过添加速凝剂或增加骨料比例等措施。

（３）路面连续配筋混凝土板跨越补强处理。 这
种方法是针对路基下溶洞的发育情况掌握不够全

面，为了安全起见，用连续配筋混凝土板跨越进行补
强处理。 有两种做法：一是将该板直接作为路面，二
是将该板置于沥青路混凝土路面层之下，要特别强
调的是这种板采用了双层配筋结构，以增加其抗剪
切性能。
笔者根据实际情况，建议选用注浆处理方法对

地质雷达探测到的溶洞破碎区进行加固处理。

3　溶洞的加固方法与效果
3．1　溶洞的加固方法

溶洞（裂隙）注浆时注浆液从高压向低压方向
运动，即首先填充地下无压地带如空洞、土洞、或半
充填、全充填流动稀泥的溶洞或者裂隙破碎带，当充
满之后，浆液必然将通过岩溶向压力最小的地表扩
散并涌出地表。 土层或溶洞充填物中的浆液流动垂
直于土层等压线，并沿最短或最近的距离流动，在岩
层中浆液流动主要顺岩溶裂隙扩散。 由于岩溶发育
的不均一、土层不均质，浆液必将呈不均匀扩散。 另
外，注浆施工时，将注浆套管嵌人基岩并与之固结呈
封闭的注浆管，使浆液压入岩溶裂隙和溶洞中。 浆
液在岩溶中凭借压差寻找低压及岩溶薄弱环节直至

返至地表，逐渐将路基范围内溶洞、裂隙封堵。
本工程经地质雷达探测到的路基下溶岩破碎带
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扰动范围直径约 １０ ｍ，根据地下扰动范围的异常现
场分东南西北成正方形布置 ４ 个孔，中间布置 １ 孔
（如图 １ 所示）。 中间孔与周边四孔间距约 ３．６ ｍ。
注浆施工时，我们先施工周边 ４孔，以形成有效的止
浆帷幕，阻挡浆液的外流；再施工中间孔。
3．2　注浆施工工艺

在钻孔施工时，不允许冲击钻孔，以防溶洞再次
突然塌落。 此次钻孔使用的是 ＸＹ －１００ 型钻机。
钻孔孔径为１０８ ｍｍ，周围４孔钻孔深度为８．２ ～８．５
ｍ，中间 １孔钻孔深度为 １２．５ ｍ（５ 孔孔深均根据地
质雷达资料及钻孔取心综合确定的）。 确定孔底均
为破碎带相连，孔底沉渣较少。 在钻孔之后预埋
饱７５ ｍｍ ＰＶＣ管。
在开始注浆前，进行简易压水试验，确定单孔吸

浆量，５孔共需要注浆约 １８．６ ｍ３ 。 注浆时应先用稀
浆，再用浓浆，最后再用稀浆。

注浆时选用一般细度及强度浆材，即用普通水
泥、粘土、粉煤灰、砂等作为充填材料。 本工程主要
采用水泥粉煤灰浆和水泥砂浆两种，填加适量水玻
璃速凝剂。 在考虑到设计及施工在凝结时间、结石
率及结石体强度等方面的要求的同时，配比时水泥
的用量尽量少。 注浆泵采用 ＺＪ －２５０／１０ 型变量挡
定量泵，其额定排量为 ２５０ Ｌ／ｍｉｎ，注浆泵压力为 １０
ＭＰａ（压力表最大压力指数＞１０ ＭＰａ）。
灌浆压力是给于浆液扩散、充填、压实的能量，

压力大有助于提高充实程度和结石体强度，但压力
过大，易导致浆液冒入上部地基土中。 我们按照相
关规范要求按照以下标准控制：灌浆压力达到 ３．０
ＭＰａ持续稳定时间 ２０ ～４０ ｍｉｎ，注浆量＜５０ Ｌ／ｍｉｎ
后才终止注浆。

施工中采用先低后高、先周边后中间的注浆顺
序，即先施工周边帷幕孔，使溶洞形成一个周圈帷
幕，再施工中部普通孔，这样，溶洞的充填效果非常
明显。
3．3　注浆效果

在注浆完成之后的 ２ 个星期之后，我们对加固
区块进行了地质雷达复测，发现路基下溶洞及其扰
动区域在雷达剖面上基本没有异常反应。 此项目完
成 ２年多以来，没有出现任何质量问题，说明用注浆
充填技术处理公路路基下潜伏的溶洞或土洞具有良

好效果，获得很好的社会效益和经济效益。

4　结语
在岩溶地区溶洞一般较为发育，工程地质条件

较为复杂，在基础施工时一定要查清地下地质情况，
采取相应的处理方案。 利用地质雷达可较清楚的探
测出公路路基下溶洞及破碎区的位置及分布范围，
进而确定溶洞的大体规模，选择适合的注浆压力及
最大注浆量。 溶洞破碎区经过稳定性分析，选用水
泥、砂石、粉煤灰等进行注浆，可以有效的对其进行
加固处理，保证路基的质量与安全。
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5　结语
目前该工程施工自设备进场至今，进展顺利，已

完成全部防渗墙施工，经质量检测，均已达到设计指
标，且未出现异常情况，为该项技术的推广应用取得
了宝贵的经验。
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